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LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
Sede Primaria: 1-59100 PRATO - Via della Quercia, 11

Telefono +39 (0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323

Sede Secondaria: 1-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48

e mail: lapi@laboratoriolapi.it Compﬁance document N° 287’1{]/‘11
web site: www.laboratoriolapi.it

ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE

Classification Assessment
Lapi Lab. Ref. 700/11

RICHIEDENTE / SPONSOR

ELMO SWEDEN AB
SE-512 81 SVENLJUNGA - SWEDEN

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE / DENOMINATION OF THE MATERIAL
ELMOTRANSPORT

Norma di riferimento ai sensi della
Reference standard according to

UNI CEI 11170-3 Ed. 2005 + FA 2007
METODI DI PROVA / TEST METHODS:

UNI 9175: 2008
Reazione al fuoco mobili imbottiti / Reaction to fire upholstored furniture \J§
NF X 10-702-3 1994 2¢ tirage + NF X 10-702-1 1995
Methodes d'essai au feu - Opacité des fumées en atmosphére non renouvelée - Partie 3: methode d'essai pour
materiaux utilisés dans les mobiliers rembourrés
(Metodi di prova al fuoco - Opacita dei fumi in atmosfera non rinnovata - Parte 3: metodo di prova
applicabile a materiali utilizzati nei mobili imbottiti)
NF X 70-100-1: 2006 con esclusione dei paragrafi 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 + NF X 70-100-2: 2006
Methodes d'analyses des gaz provenant de la dégradation thermique
(Prove di analisi dei gas provenienti dalla degradazione termica)
NF F 16-101: 1988
Matériel roulant ferroviaire. Comportement au feu. Choix des matériaux.

Sulla base dei metodi di prova sopra riportati e del Riferimento di Laboratorio assegnato,
si puo attestare che il prodotto commercialmente denominato:

ELMOTRANSPORT

E CONFORME
ai sensi della UNI CEI 11170-3 Ed. 2005 + FA 2007 - Capitolo 6, Prospetto 1 “Criteri di accettabilita per
materiali e componenti di allestimento” ai requisiti richiesti per i materiali elencati nella posizione 9,
applicazione “Rivestimenti per sedute imbottite” a tutti i Livelli di rischio sino a LR4 compreso
On the basis of the above test methods and the Laboratory Reference assigned, if can be stated that the product trade name
ELMOTRANSPORT
COMPLIES

with the requirements for the materials belonging to the position 9, application “Covers for upholstored seats” according
to UNI CEI 11170-3 Ed. 2005 + FA 2007 - Chapter 6, Prospect ¥” Acceptance criteria for materials and

components of equipment” Ff I HagaydTevels until LR4 included A~
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_ &, Questo doc € e Mﬂo congiuntamente ai F%mrti di Prova, per la descrizione
ACC R E Dl A % del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio.
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Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né
n® 0086 o tantomeno dichiarazione di conformita, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.
= pr:;;?::;ﬁ:;::;?;ﬁ llgiaggmrdo This doctment has to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for
_ s . every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither
Tt‘sl i ies bagns sanind oul declaration of compliance, that is exclusively under th ibility of the M H 5
. ance ko accreditation. EN 17005 ‘ompliance, that is exclusroely um 1e responsibility of the Manufacturer or Sponsor,

Il presente Rapporto di Prova non puo essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione scritta di questo Laboratorio



